TECHNICKA DOKUMENTACIA K“nn c®
PROMIX SOKLOVA ZAKLLADNA OMIETKA STAVEBNE MATERIALY

Specifikacia produktu:

ZloZenie:

Pouzitie:

Technické udaje:

Materialové poziadavky:

Balenie:

Skladovanie:

Poziadavky na povrch:

Navod na pouzitie:

Predmiesana sucha malta vhodna na omietanie muriva novych i starych bytovych
domov, verejnych budov, priemyselnych a pol'nohospodarskych stavieb vystavenych
silnému mechanickému namahaniu alebo dazd'u.

Kremenny piesok, cement, hydratované vapno a prisady na zlepSenie kvality.

Mozno pouzit’ na stabilné stavebné konstrukcie bez hydroizolacie; externe aj interne.
Pri omietani murovacich prvkov s vysokou nasiakavostou plati navod vyrobcu. Po
naneseni sa omietka vyhladi, po vysuSeni je mrazuvzdorny. NajcastejSie aplikacie:
soklova zona budov; zakladna omietka pod izolaciou a dlazdic kapelni, spfch a
miestnosti vystavenych znacnému zatazeniu vodou.

° Prilnavost: min. 0,2 MPa

° Pevnost’ v tlaku: min. 5,0 MPa

. Pevnost’ v ohybe: min. 2,0 MPa

. Maximalna velkost’ Castic: 2 mm

. hodnota odporu difizie vodnej pary (i): cca. 15
. Mnozstvo pouzitej vody:  kb.5,5 liter/vrece

V zavislosti od kvality muriva 16kg /m*/cm

25 kg papierové vrece

Za rovnakych podmienok ako cement, na suchom, krytom mieste, v neotvorenom
origindlnom baleni: 1 rok.

Povrch musi byt pevny, Cisty, suchy, rovny a malo nasiakavy. Chyby muriva musia
byt opravené pred zaCiatkom omietania. Pohybujice sa cCasti steny musia byt
odstranené. Vicsie trhliny a drdzky stien musia byt vyplnené zdkladnou omietkou.
Povrch zelezobetonu s hladkym povrchom musi byt predbezne upraveny prilnavym
mostikom Kvarc-Kontakt. Na toto a murivo so zmieSanou textirou sa musi pred
omietanim naniest’ Standardnd cementova injektazna vrstva, aby sa zabezpecCila
rovnomerna absorpcia a prilnavost’.

Suchd malta by sa mala mieSat’ na pozadovani konzistenciu (ru¢ne, strojom so
zmieSavacim hriadelom, v mieSacke na beton alebo horizontdlnym mieSacim
zariadenim) po dobu 3-4 mintt pridanim cistej vody a naniest’ na vysuSeny povrch.
Priemerna hrubka vrstvy by mala byt’ v interiéri je 15-20 mm; na fasdde 20 mm. Ak je
na vyrovnanie muriva potrebnd vacsia hrubka vrstvy, v tom pripade nanaSajte v
niekol’kych vrstvach.
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Délezité informacie:

Teplota spracovania:

Bezpecénostné predpisy:

Upozornenie:

Namiesana omietka musi byt pouzitd do 2 hodin. V teplom a veternom pocasi
chrante uz vytvrdnuti omietku pred rychlym zaschnutim postrekovanim. Vrchny
nater, tmel, farbu je mozné nanasat’ az po plnom zaschnuti zékladnej omietky.

Pocas doby tuhnutia nesmie byt omietka vystavena mrazu! Presné materidlové
poziadavky mozno urcit’ skuSobnou aplikaciou.

NamieSana omietka musi byt pouzita do 2 hodin. V teplom a veternom pocasi chraiite
uz vytvrdnuta omietku pred rychlym zaschnutim postrekovanim. Vrchny nater, tmel,
farbu je mozné nanasat’ az po Gplnom zaschnuti zakladnej omietky.

Pocas doby tuhnutia nesmie byt omietka vystavend mrazu! Presné materidlové
poziadavky mozno uréit’ skuSobnou aplikaciou

od +5 do +25 °C (povrch, vzduch, voda a material).

Pozri bezpecnostni dokumentaciu.

Vyrobca predpoklada pri pouZivani vyrobku zikladné odborné znalosti.
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